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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	2
	GB/T5121,修改为“GB/T5121(所有部分，除氧含量）”
	重金属标准委员会
	采纳
	

	2
	2
	GB/T5314 粉末冶金用粉末的取样方法,标准名称改为 “粉末冶金用粉末 取样方法”
	无锡隆达金属材料有限公司
	采纳
	

	3
	4.1
	牌号改为型号，其中BW 改为 q
	金龙精密铜管集团股份有限公司
	采纳
	

	4
	5.1
	把注2 除掉，不小于除去，“杂质（不大于）”改为“杂质，不大于”，“氢损”改为“O”,
	重金属标准委员会
	采纳
	

	5
	5.2
	表格顺序和粒度表示方法进行重新排序
	重金属标准委员会
	采纳
	

	6
	5.3
	“产品中不应有外来夹杂物和粉块”修改为“产品中不应有夹杂物和粉块”
	江西耐乐铜业有限公司
	采纳
	

	7
	6.1
	化学成分分析方法中，添加“GB/T5121（所有部分，除氧含量）”
	重金属标准委员会
	采纳
	

	8
	6.3
	“氢损”改为“氧含量”
	宁波金田铜业（集团)股份有限公司
	采纳
	

	9
	7.2
	“但需方必须提供原装粉末”修改为“但需方应提供原装粉末”，除去“产品自出厂之日起，质量保证期不少于3个月。”
	绍兴力博实业股份有限公司
	采纳
	

	10
	7.3
	“实验方法”，改为“试验方法”
	重金属标准委员会
	采纳
	

	11
	7.4.1
	“化学成分仲裁分析结果不合格时”，修改为“化学成分分析结果不合格时”。
	浙江海亮股份有限公司
	采纳
	

	12
	7.4.2
	“取双倍数量试样进行复检”修改为“取双倍数量试样进行重复试验”,“如仍不合格”修改为“任有一个试验不合格”
	重金属标准委员会
	采纳
	

	13
	8.2
	1，2，3，4改为 a b c d。
	重金属标准委员会
	采纳
	

	14
	10
	牌号改为型号，除去“c种类，d规格”
	宁波长振铜业有限公司
	采纳
	

	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：16 个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：16 个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8个；
（4）没有回函的单位数：0 个。


无建议或意见的单位： 广州有研粉体材料科技有限公司

                苏州铂韬新材料科技有限公司

                苏州炫彩新材料科技有限公司

                深圳升华三维科技有限公司

                金华程凯合金材料有限公司

                河南冠达新材料有限公司

                星尘科技（广东）有限公司
                扬州勤创新材料科技有限公司

                西峡县泰祥实业有限公司


