1

标准征求意见稿意见汇总处理表
标准项目名称：镍合金化学分析方法 第8部分：铌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法                                            

标准项目负责起草单位：北矿检测技术股份有限公司                                  共1页 第1页 
承办人：阮桂色  联系电话：010-59069661                                   2024年11月20日填写                                               
	序号
	标准章节编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	5.1
	警告内容删除后，应在对比表中注明，并打竖线
	大冶有色设计研究院有限公司
	采纳
	

	2
	5.8
	5.8称取金属表达方式建议与5.7保持一致
	广东先导稀材股份有限公司
	采纳
	

	3
	7
	样品表述建议与6、7部分最新的统一
	河南豫光金铅股份有限公司
	采纳
	

	4
	8.2、8.3
	平行试验和空白试验应该加垂线，并于附录B注明
	葫芦岛锌业股份有限公司
	采纳
	

	5
	8.5
	K应该都是正体，因为不是变量
	湖南水口山有色金属有限责任公司
	采纳
	

	6
	8.6
	8.6和8.6.1之间的悬置段不应该有，请考虑修改结构
	湖南有色金属研究院有限责任公司
	采纳
	

	7
	10
	表2、3下标应该是铌
	江西铜业铅锌金属有限公司
	采纳
	

	8
	10、11
	整个第十章、十一章全应该是垂线，并在附录B中注明
	金川集团股份有限公司
	采纳
	

	9
	附录C
	附录C小数位数应对齐
	深圳市中金岭南有色金属股份有限 
公司
	采纳
	

	10
	
	回函无意见
	铜陵有色金属集团股份有限公司
	
	

	11
	
	回函无意见
	阳谷祥光铜业有限公司
	
	

	12
	
	回函无意见
	中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司
	
	

	13
	
	回函无意见
	中条山有色金属集团有限公司
	
	

	14
	
	回函无意见
	株洲冶炼集团股份有限公司
	
	

	15
	
	回函无意见
	西安汉唐分析检测有限公司
	
	

	16
	
	回函无意见
	山东恒邦冶炼股份有限公司
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：16；     
（2）收到《征求意见稿》后，回函无意见的单位数：7；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9；    
     (4）没有回函的单位数：0。

