附表1：　　　　　　　　　　　　　　2005年发布的国家、行业标准

	序号
	标准号
	标准名称
	代替标准号
	批准日期
	实施日期
	发布公告

	1. 
	GB/T 469-2005
	铅锭
	GB/T 469-1995
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	2. 
	GB/T 1470-2005
	铅及铅锑合金板
	GB 1470-1988
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	3. 
	GB/T 1472-2005
	铅及铅锑合金管
	GB/T 1472-1988
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	4. 
	GB/T 1475-2005
	镓
	GB/T 1475-1989
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	5. 
	GB/T 2054-2005
	镍及镍合金板
	GB/T 2054-1980
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	6. 
	GB/T 2056-2005
	电镀用铜、锌、镉、镍、锡阳极板
	GB/T 2055-1989

GB/T 2056-1980

GB/T 2057-1989

GB/T 2058-1989

GB/T 2528-1989
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	7. 
	GB/T 2529-2005
	导电用铜板和条
	GB/T 2529-1989
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	8. 
	GB/T 2532-2005
	散热器水室和主片用黄铜带
	GB/T 2532-1997
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	9. 
	GB/T 2882-2005
	镍及镍合金管
	GB/T 2882-1981

GB/T 8011-1987
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	10. 
	GB/T 3884.11-2005
	铜精矿化学分析方法　汞量的测定　冷原子吸收光谱法
	
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	11. 
	GB/T 7998-2005
	铝合金晶间腐蚀测定方法
	GB/T 7998-1987
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	12. 
	GB/T 8014.1-2005
	铝及铝合金阳极氧化　氧化膜厚度的测量方法　第1部分：测量原则
	GB/T 8014-1987
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	13. 
	GB/T 8014.2-2005
	铝及铝合金阳极氧化　氧化膜厚度的测量方法　第2部分：质量损失法
	GB/T 8015.1-1987
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	14. 
	GB/T 8014.3-2005
	铝及铝合金阳极氧化　氧化膜厚度的测量方法　第3部分：分光束显微镜法
	GB/T 8015.2-1987
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	15. 
	GB/T 8151.15-2005
	锌精矿化学分析方法　汞量的测定　原子荧光光谱法
	
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	16. 
	GB/T 8151.16-2005
	锌精矿化学分析方法　钴量的测定　火焰原子吸收光谱法
	
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	17. 
	GB/T 8740-2005
	铸造轴承合金锭
	GB/T 8740-1988
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	18. 
	GB/T 8753.1-2005
	铝及铝合金阳极氧化　氧化膜封孔质量的评定方法　第1部分：无硝酸预浸的磷铬酸法
	GB/T 14952.1-1994
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	19. 
	GB/T 8753.2-2005
	铝及铝合金阳极氧化　氧化膜封孔质量的评定方法　第2部分：硝酸预浸的磷铬酸法
	GB/T 14952.2-1994
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	20. 
	GB/T 8753.3-2005
	铝及铝合金阳极氧化　氧化膜封孔质量的评定方法　第3部分：导纳法
	GB/T 11110-1989
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	21. 
	GB/T 8753.4-2005
	铝及铝合金阳极氧化　氧化膜封孔质量的评定方法　第4部分：酸处理后的染色斑点法
	GB/T 8753-1988
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	22. 
	GB/T 8892-2005
	压力表用铜合金管
	GB/T 8892-1988
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	23. 
	GB/T 11091-2005
	电缆用铜带
	GB/T 11091-1989
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	24. 
	GB/T 13748.1-2005
	镁及镁合金化学分析方法  铝含量的测定
	GB/T 13748.1-1992
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	25. 
	GB/T 13748.2-2005
	镁及镁合金化学分析方法  锡含量的测定　邻苯二酚紫分光光度法
	
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	26. 
	GB/T 13748.3-2005
	镁及镁合金化学分析方法  锂含量的测定　火焰原子吸收光谱法
	
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	27. 
	GB/T 13748.4-2005
	镁及镁合金化学分析方法  锰含量的测定　高碘酸盐分光光度法
	GB/T 13748.2-1992
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	28. 
	GB/T 13748.5-2005
	镁及镁合金化学分析方法　钇含量的测定　电感耦合等离子体原子发射光谱法
	
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	29. 
	GB/T 13748.6-2005
	镁及镁合金化学分析方法  银含量的测定　火焰原子吸收光谱法
	
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	30. 
	GB/T 13748.7-2005
	镁及镁合金化学分析方法  锆含量的测定　二甲苯酚橙分光光度法
	GB/T 13748.3-1992
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	31. 
	GB/T 13748.8-2005
	镁及镁合金化学分析方法　稀土含量的测定　重量法
	GB/T 13748.4-1992
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	32. 
	GB/T 13748.9-2005
	镁及镁合金化学分析方法　铁含量的测定　邻二氮杂菲分光光度法
	GB/T 13748.5-1992
GB/T 4374.2-1984
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	33. 
	GB/T 13748.10-2005
	镁及镁合金化学分析方法　硅含量的测定　钼蓝分光光度法
	GB/T 13748.6-1992
GB/T 4374.3-1984
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	34. 
	GB/T 13748.11-2005
	镁及镁合金化学分析方法　铍含量的测定　依莱铬氰蓝R分光光度法
	GB/T 13748.7-1992
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	35. 
	GB/T 13748.12-2005
	镁及镁合金化学分析方法　铜含量的测定　新亚铜灵分光光度法
	GB/T 13748.8-1992
GB/T 4374.1-1984
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	36. 
	GB/T 13748.13-2005
	镁及镁合金化学分析方法　铅含量的测定　火焰原子吸收光谱法
	
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	37. 
	GB/T 13748.14-2005
	镁及镁合金化学分析方法　镍含量的测定　丁二酮肟分光光度法
	GB/T 13748.9-1992
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	38. 
	GB/T 13748.15-2005
	镁及镁合金化学分析方法　锌含量的测定
	GB/T 13748.10-1992
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	39. 
	GB/T 13748.16-2005
	镁及镁合金化学分析方法　钙含量的测定　火焰原子吸收光谱法
	
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	40. 
	GB/T 13748.17-2005
	镁及镁合金化学分析方法　钾含量和钠含量的测定　火焰原子吸收光谱法
	
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	41. 
	GB/T 13748.18-2005
	镁及镁合金化学分析方法　氯含量的测定　氯化银浊度法
	GB/T 4374.5-1984
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	42. 
	GB/T 13748.19-2005
	镁及镁合金化学分析方法　钛含量的测定　二安替比啉甲烷分光光度法
	
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	43. 
	GB/T 14594-2005
	无氧铜板和带
	GB/T 14594-1993
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	44. 
	GB/T 19347.2-2005
	特殊环境条件　轨道车辆结构用铝合金挤压型材
	
	2005-07-04
	2005-12-01
	2005年第10号

	45. 
	GB/T 19849-2005
	电缆用无缝铜管
	
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	46. 
	GB/T 19850-2005
	导电用无缝圆形铜管
	
	2005-07-26
	2006-01-01
	2005年第10号

	47. 
	YS/T 41-2005
	铍片
	YS/T 41-1992
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	48. 
	YS/T 69-2005
	钎焊用铝合金复合板
	YS/T 69-1993
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	49. 
	YS/T 70-2005
	粗铜
	YS/T 70-1993
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	50. 
	YS/T 72-2005
	镉锭
	YS 72-1994
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	51. 
	YS/T 119.8-2005
	氧化铝生产专用设备　热平衡测定与计算方法　第8部分　气态悬浮焙烧系统
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	52. 
	YS/T 119.9-2005
	氧化铝生产专用设备　热平衡测定与计算方法　第9部分　流态化熔烧炉系统
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	53. 
	YS/T 119.10-2005
	氧化铝生产专用设备　热平衡测定与计算方法　第10部分　板式降膜蒸发器系统
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	54. 
	YS/T 119.11-2005
	氧化铝生产专用设备　热平衡测定与计算方法　第11部分　单套管预热高压釜溶出系统
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	55. 
	YS/T 287-2005
	铝电解用半石墨质阴极炭块
	YS/T 287-1999
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	56. 
	YS/T 321-2005
	铋精矿
	YS/T 321-1994
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	57. 
	YS/T 340-2005
	镍精矿
	YS/T 340-1994
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	58. 
	YS/T 472.1-2005
	镍精矿、钴硫精矿化学分析方法　镉量的测定　火焰原子吸收光谱法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	59. 
	YS/T 472.2-2005
	镍精矿、钴硫精矿化学分析方法　铬量的测定　火焰原子吸收光谱法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	60. 
	YS/T 472.3-2005
	镍精矿、钴硫精矿化学分析方法　汞量的测定　氢化物发生　原子荧光光谱法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	61. 
	YS/T 472.4-2005
	镍精矿、钴硫精矿化学分析方法　铅量的测定　火焰原子吸收光谱法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	62. 
	YS/T 472.5-2005
	镍精矿、钴硫精矿化学分析方法　砷量的测定　氢化物发生　原子荧光光谱法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	63. 
	YS/T 473-2005
	工业镓化学分析方法　杂质元素的测定　电感耦合等离子体质谱法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	64. 
	YS/T 474-2005
	高纯镓化学分析方法　痕量元素的测定　电感耦合等离子体质谱法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	65. 
	YS/T 475.1-2005
	铸造轴承合金化学分析方法　锡量的测定　碘酸钾滴定法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	66. 
	YS/T 475.2-2005
	铸造轴承合金化学分析方法　铅量的测定　EDTA滴定法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	67. 
	YS/T 475.3-2005
	铸造轴承合金化学分析方法　锑量的测定　硫酸铈滴定法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	68. 
	YS/T 475.4-2005
	铸造轴承合金化学分析方法　铜量的测定　硫代硫酸钠滴定法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	69. 
	YS/T 475.5-2005
	铸造轴承合金化学分析方法　砷量的测定　砷锑钼蓝分光光度法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	70. 
	YS/T 475.6-2005
	铸造轴承合金化学分析方法　铝量的测定　铬天青S分光光度法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	71. 
	YS/T 475.7-2005
	铸造轴承合金化学分析方法　铅、铜、铁、铋、锌、镉量的测定　原子吸收光谱法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	72. 
	YS/T 476-2005
	照相用硝酸银
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	73. 
	YS/T 477-2005
	铜及铜合金化学分析方法　硼含量的测定　姜黄素直接光度法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	74. 
	YS/T 478-2005
	铜及铜合金导电率涡流检测方法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	75. 
	YS/T 479-2005
	一般工业用铝及铝合金锻件
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	76. 
	YS/T 480-2005
	铝电解槽能量平衡测试与计算方法　四点进电和两点进电预焙阳极铝电解槽
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	77. 
	YS/T 481-2005
	铝电解槽能量平衡测试与计算方法　五点进电和六点进电预焙阳极铝电解槽
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	78. 
	YS/T 482-2005
	铜及铜合金分析方法　光电发射光谱法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	79. 
	YS/T 483-2005
	铜及铜合金分析方法　X射线荧光光谱法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	80. 
	YS/T 484-2005
	金属氢化物　镍电池负极用储氢合金　比容量的测定
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	81. 
	YS/T 485-2005
	烧结双金属材料剪切强度的测定方法
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	82. 
	YS/T 486-2005
	异丙基钠（钾）黄药
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	83. 
	YS/T 487-2005
	异戊基钠（钾）黄药
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	84. 
	YS/T 488-2005
	异丁基钠（钾）黄药
	
	
	2005-12-01
	2005年第24号

	85. 
	YS/T 62.1-2005
	铝用炭素材料取样方法　第1部分　底部炭块
	YS/T 62-1993
	
	2005-12-01
	2005年第61号

	86. 
	YS/T 62.2-2005
	铝用炭素材料取样方法　第2部分　侧部炭块
	YS/T 62-1993
	
	2005-12-01
	2005年第61号

	87. 
	YS/T 62.3-2005
	铝用炭素材料取样方法　第3部分　预焙阳极
	YS/T 62-1993
	
	2005-12-01
	2005年第61号

	88. 
	YS/T 62.4-2005
	铝用炭素材料取样方法　第4部分　阴极糊
	YS/T 62-1993
	
	2005-12-01
	2005年第61号

	89. 
	YS/T 67-2005
	变形铝及铝合金圆铸锭
	YS/T 67-1993
	
	2005-12-01
	2005年第61号

	90. 
	YS/T 489-2005
	细晶铝锭
	
	
	2005-12-01
	2005年第61号

	91. 
	YS/T 490-2005
	铝及铝合金压花板、带材
	
	
	2005-12-01
	2005年第61号

	92. 
	YS/T 491-2005
	变形铝及铝合金用熔剂
	
	
	2005-12-01
	2005年第61号

	93. 
	YS/T 492-2005
	铝及铝合金成分添加剂
	
	
	2005-12-01
	2005年第61号

	94. 
	YS/T 493-2005
	活塞用4A11、4032合金挤压棒材
	
	
	2005-12-01
	2005年第61号

	95. 
	YS/T 494-2005
	洗衣机用铝及铝合金板材
	
	
	2005-12-01
	2005年第61号

	96. 
	YS/T 495-2005
	镁合金热挤压管材
	
	
	2005-12-01
	2005年第61号

	97. 
	YS/T 496-2005
	钎焊式热交换器用铝合金箔
	
	
	2005-12-01
	2005年第61号

	98. 
	YS/T 497-2005
	有色金属工业计量及自动化设备服务核算规范
	
	
	2005-12-01
	2005年第61号


