附件1-3
稀有金属、粉末冶金分标委会秘书处推荐的2015～2016年度标准计划项目
	序号
	标准编号
	标准名称
	推荐起草单位

	稀有金属国家标准项目

	1
	GB/T 2965-2007
	钛及钛合金棒材
	宝钛集团有限公司等

	2
	GB/T 3459-2006
	钨条
	株洲硬质合金集团有限公司

	3
	GB/T 3460-2007
	钼酸铵
	株洲硬质合金集团有限公司

	4
	GB/T 3620.2-2007
	钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差
	宝钛集团有限公司

	5
	GB/T 3621-2007
	钛及钛合金板材
	宝钛集团有限公司

	6
	GB/T 3623-2007
	钛及钛合金丝
	宝钛集团有限公司

	7
	GB/T 3625-2007
	换热器及冷凝器用钛及钛合金管
	宝钛集团有限公司

	8
	GB/T 3629-2006
	钽及钽合金板材、带材和箔材
	西部金属材料股份有限公司等

	9
	GB/T 3630-2006
	铌板材、带材和箔材
	西部金属材料股份有限公司等

	10
	GB/T 3876-2007
	钼及钼合金板
	宝钛集团有限公司

	11
	GB/T 3877-2006
	钼箔
	宝钛集团有限公司

	12
	GB/T 4182-2003
	钼丝
	中国电子技术标准化研究所

	13
	GB/T 4183-2002
	钼钨合金丝
	中国电子技术标准化研究所

	14
	GB/T 4185-1984
	钨钼合金条
	电子部745厂

	15
	GB/T 4186-2002
	钼钨合金杆
	成都虹波实业股份有限公司

	16
	GB/T 4189-1984
	掺杂钨条
	上海灯泡厂

	17
	GB/T 4190-1984
	掺杂钼条
	上海灯泡厂

	18
	GB/T 4698-1996
	海绵钛、钛及钛合金化学分析方法（5～7、9～13、17～25部分）
	西北有色金属研究院、抚顺铝厂

	19
	GB/T 5193-2007
	钛及钛合金加工产品超声波探伤方法
	宝钛集团有限公司

	20
	GB/T 6150-2008
	钨精矿化学分析方法（所有部分）
	赣州有色冶金研究所、广州有色金属研究院等

	21
	GB/T 6611-2008
	钛及钛合金术语和金相图谱
	宝钛集团有限公司

	22
	GB/T 6896-2007
	铌条
	株洲硬质合金集团有限公司等

	23
	GB/T 8180-2007
	钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存
	宝钛集团有限公司

	24
	GB/T 8183-2007
	铌及铌合金无缝管
	宝钛集团有限公司等

	25
	GB/T 8546-2007
	钛-不锈钢复合板
	西安天力金属复合材料有限公司等

	26
	GB/T 8547-2006
	钛-钢复合板
	宝鸡有色金属加工厂等

	27
	GB/T 8763-1988
	非蒸散型吸气材料及制品吸气性能测试方法
	北京有色金属研究总院

	28
	GB/T 10116-2007
	仲钨酸铵
	自贡硬质合金有限公司

	29
	GB/T 10575-2007
	无水氯化锂
	新疆锂盐厂等

	30
	GB/T 12969.1-2007
	钛及钛合金管材超声波探伤方法
	宝钛集团有限公司

	31
	GB/T 12969.2-2007
	钛及钛合金管材涡流探伤方法
	宝钛集团有限公司

	32
	GB/T 13747-1992
	锆及锆合金化学分析方法（除第8、11之外的部分）
	西北有色金属研究院

	33
	GB/T 13810-2007
	外科植入物用钛及钛合金加工材
	宝钛集团有限公司

	34
	GB/T 14265-1993
	金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析通则
	北京有色金属研究总院

	35
	GB/T 14841-2008
	钽及钽合金棒材
	宝钛集团有限公司

	36
	GB/T 14842-2007
	铌及铌合金棒材
	宝钛集团有限公司

	37
	GB/T 14845-2007
	板式换热器用钛板
	宝钛集团有限公司

	38
	GB/T 15076-1994
	钽铌化学分析方法（所有部分）
	宁夏有色金属冶炼厂

	39
	GB/T 16597-1996
	冶金产品分析方法  X射线荧光光谱法通则
	北京有色金属研究总院

	40
	GB/T 20927-2007
	钛及钛合金废料
	宝钛集团有限公司

	41
	GB/T 20931-2007
	锂化学分析方法（所有部分）
	建中化工总公司，北京有色金属研究总院，新疆锂盐厂等

	42
	GB/T 21183-2007
	锆及锆合金板、带、箔材
	西北有色金属研究院

	43
	GB/T 23271-2009
	二硫化钼
	金堆城钼业集团有限公司

	44
	GB/T 23272-2009
	照明及电子设备用钨丝
	厦门虹鹭钨钼工业有限公司

	45
	GB/T 23361-2009
	高纯氢氧化铟
	广西冶金产品质量监督检验站

	46
	GB/T 23362-2009
	高纯氢氧化铟化学分析方法（所有部分）
	柳州市产品质量监督检验所、广西冶金产品质量监督检验站、桂林矿产地质研究院、桂林工学院

	47
	GB/T 23363-2009
	高纯氧化铟
	广西冶金研究院

	48
	GB/T 23364-2009
	高纯氧化铟化学分析方法（所有部分）
	广西冶金产品质量监督检验站、防城港出入境检验检疫局、桂林矿产地质研究院、桂林工学院

	49
	GB/T 23368-2009
	偏钨酸铵化学分析方法（所有部分）
	赣州华兴钨制品有限公司

	50
	GB/T 23601-2009
	钛及钛合金棒、丝材涡流探伤方法
	宝钛集团有限公司

	51
	GB/T 23602-2009
	钛及钛合金表面除鳞和清洁方法
	宝钛集团有限公司

	52
	GB/T 23603-2009
	钛及钛合金表面污染层检测方法
	宝钛集团有限公司

	53
	GB/T 23604-2009
	钛及钛合金产品力学性能试验取样方法
	宝钛集团有限公司

	54
	GB/T 23605-2009
	钛合金β转变温度测定方法
	宝钛集团有限公司

	55
	GB/T 23614-2009
	钛镍形状记忆合金化学分析方法（所有部分）
	北京有色金属研究总院

	56
	GB/T 24482-2009
	焙烧钼精矿
	金堆城钼业集团有限公司

	57
	GB/T 24484-2009
	钼铁试样的采取和制备方法
	金堆城钼业集团有限公司

	稀有金属行业标准项目

	1
	YS/T 38-2009
	高纯镓化学分析方法（所有部分）
	北京有色金属研究总院

	2
	YS/T 39-2007
	氙灯钨阳极
	株洲硬质合金集团有限公司

	3
	YS/T 41-2005
	铍片
	西北稀有金属材料院

	4
	YS/T 236-2009
	锂云母精矿
	宜春钽铌矿

	5
	YS/T 394-2007
	钽精矿
	宜春钽铌矿

	6
	YS/T 502-2006
	钨铼合金中铼的测定  丁二酮肟比色法
	南京电子管厂

	7
	YS/T 508-2008
	钨钼合金化学分析方法  EDTA容量法测定钼量
	宝钛集团有限公司

	8
	YS/T 509-2008
	锂辉石、锂云母精矿化学分析方法（所有部分）
	新疆锂盐厂、新疆有色金属研究所等

	9
	YS/T 514-2009
	高钛渣、金红石化学分析方法（所有部分）
	遵义钛业股份有限公司等

	10
	YS/T 530-2006
	吸气用锆铝合金复合带材
	北京有色金属研究总院

	11
	YS/T 531-2006
	吸气用锆铝合金环件和片件
	北京有色金属研究总院

	12
	YS/T 532-2006
	释汞吸气用复合带材
	北京有色金属研究总院

	13
	YS/T 540-2006
	钒化学分析方法（所有部分）
	锦州铁合金厂 

	14
	YS/T 546-2008
	高纯碳酸锂
	新疆有色金属研究所

	15
	YS/T 547-2007
	高纯五氧化二钽
	九江有色金属冶炼厂

	16
	YS/T 548-2007
	高纯五氧化二铌
	九江有色金属冶炼厂

	17
	YS/T 554-2007
	铌酸锂单晶
	宁夏东方钽业股份有限公司等

	18
	YS/T 555-2009
	钼精矿化学分析方法（所有部分）
	金堆城钼业集团有限公司等

	19
	YS/T 557-2006
	压电铌酸锂单晶体声波衰减测试方法
	机电部第二十六研究所

	20
	YS/T 558-2009
	钼的发射光谱分析方法
	洛阳栾川钼业集团股份有限公司

	21
	YS/T 559-2009
	钨的发射光谱分析方法
	株洲硬质合金集团有限公司

	22
	YS/T 572-2007
	工业纯氧化铍
	湖南水口山有色金属集团有限公司

	23
	YS/T 574-2009
	电真空用锆粉化学分析方法（所有部分）
	西部金属材料股份有限公司等

	24
	YS/T 576-2006
	工业流体用钛及钛合金管
	宝鸡有色金属加工厂

	25
	YS/T 577-2006
	钛及钛合金网篮
	宝鸡有色金属加工厂

	26
	YS/T 578-2006
	氟钽酸钾
	九江有色金属冶炼厂

	27
	YS/T 580-2006
	制表用纯钛板材
	宝钛集团有限公司

	28
	YS/T 637-2007
	彩色荧光粉用磷酸锂
	新疆有色金属研究所

	29
	YS/T 638-2007
	彩色荧光粉用碳酸锂
	新疆有色金属研究所

	30
	YS/T 639-2007
	纯三氧化钼
	金堆城钼业集团有限公司

	31
	YS/T 640-2007
	电容器用钽箔材
	西部金属材料股份有限公司等

	32
	YS/T 658-2007
	焊管用钛带
	宝钛集团有限公司

	33
	YS/T 659-2007
	钨及钨合金加工产品牌号和化学成分
	宝钛集团有限公司

	34
	YS/T 660-2007
	钼及钼合金加工产品牌号和化学成分
	宝钛集团有限公司

	35
	YS/T 676-2008
	钼铝中间合金
	宝钛集团有限公司等

	36
	YS/T 692-2009
	钨酸
	福建金鑫钨业股份有限公司

	37
	YS/T 722-2009
	锂长石
	宜春钽铌矿

	38
	新制定
	Zr-Cu-Ni-Al-Ag-Y非晶合金棒材
	东莞宜安科技股份有限公司、中国科学院沈阳金属研究所

	39
	新制定
	Zr-Cu-Ni-Al-Ag-Y非晶合金锭
	东莞宜安科技股份有限公司、中国科学院沈阳金属研究所

	粉末冶金国家标准项目

	1
	GB/T 2076-2007
	切削刀具用可转位刀片型号表示规则
	株洲硬质合金集团有限公司等

	2
	GB/T 2077-1987
	硬质合金可转位刀片圆角半径
	株洲硬质合金厂

	3
	GB/T 2078-2007
	带圆角圆孔固定的硬质合金可转位刀片尺寸
	株洲硬质合金集团有限公司

	4
	GB/T 2527-2008
	矿山、油田钻头用硬质合金齿
	自贡硬质合金有限责任公司

	5
	GB/T 2967-2008
	铸造碳化钨粉
	株洲硬质合金集团有限公司

	6
	GB/T 3137-2007
	钽粉电性能试验方法
	宁夏东方钽业股份有限公司等

	7
	GB/T 3249-2009
	金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法
	株洲硬质合金集团有限公司

	8
	GB/T 3458-2006
	钨粉
	株洲硬质合金集团有限公司

	9
	GB/T 3612-2008
	量规、量具用硬质合金毛坯
	株洲硬质合金集团有限公司

	10
	GB/T 3651-2008
	金属高温导热系数测量方法
	北京有色金属研究总院

	11
	GB/T 3848-1983
	硬质合金矫顽 (磁) 力测定方法
	自贡硬质合金厂

	12
	GB/T 3879-2008
	钢结硬质合金材料毛坯
	株洲硬质合金集团有限公司

	13
	GB/T 4295-2008
	碳化钨粉
	自贡硬质合金有限公司等

	14
	GB/T 4309-2009
	粉末冶金材料分类和牌号表示方法
	钢铁研究总院

	15
	GB/T 5124.3-1985
	硬质合金化学分析方法  电位滴定法测定钴量
	株州硬质合金厂

	16
	GB/T 5124.4-1985
	硬质合金化学分析方法  过氧化物光度法测定钛量
	株州硬质合金厂

	17
	GB/T 5166-1998
	烧结金属材料和硬质合金弹性模量测定
	中南工业大学粉末冶金研究所

	18
	GB/T 5167-1985
	烧结金属材料和硬质合金电阻率的测定
	中南矿冶学院粉末冶金研究所

	19
	GB/T 5242-2006
	硬质合金制品检验规则与试验方法
	自贡硬质合金有限责任公司等

	20
	GB/T 5243-2006
	硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存
	自贡硬质合金有限责任公司

	21
	GB/T 5318-1985
	烧结金属材料 (不包括硬质合金) 无切口冲击试样
	钢铁研究总院

	22
	GB/T 6525-1986
	烧结金属材料室温压缩强度的测定
	钢研总院

	23
	GB/T 6883-1995
	线、棒和管拉模用硬质合金模坯
	株州硬质合金厂

	24
	GB/T 6885-1986
	硬质合金  混合粉取样和试验方法
	株州硬质合金厂

	25
	GB/T 6887-2007
	烧结金属过滤元件
	西北有色金属研究院

	26
	GB/T 7160-2008
	羰基镍粉
	金川集团有限公司

	27
	GB/T 7964-1987
	烧结金属材料(不包括硬质合金)  室温拉伸试验
	钢铁研究总院

	28
	GB/T 11101-2009
	硬质合金圆棒毛坯
	自贡硬质合金有限责任公司等

	29
	GB/T 11102-2008
	地质勘探工具用硬质合金制品
	株洲硬质合金集团有限公司

	30
	GB/T 11106-1989
	金属粉末  用圆柱形压坯的压缩测定压坯强度的方法
	冶金部钢铁研究总院

	31
	GB/T 11107-1989
	金属及其化合物粉末  比表面积和粒度测定  空气透过法
	中南工业大学粉末所

	32
	GB/T 11108-1989
	硬质合金热扩散率的测定方法
	中南工业大学粉末所

	33
	GB/T 12767-1991
	粉末冶金制品  表面粗糙度  参数及其数值
	北京粉末冶金研究所

	34
	GB/T 13220-1991
	细粉末粒度分布的测定  声波筛分法
	冶金部钢铁研究总院

	35
	GB/T 13221-2004
	纳米粉末粒度分布的测定  X射线小角散射法
	钢铁研究总院

	36
	GB/T 13390-2008
	金属粉末比表面积的测定 氮吸附法
	钢铁研究总院

	37
	GB/T 14445-1993
	煤炭采掘工具用硬质合金制品
	自贡硬质合金厂

	38
	GB/T 18376.1-2008
	硬质合金牌号  第1部分:切削工具用硬质合金牌号
	株洲硬质合金集团有限公司

	39
	GB/T 19076-2003
	烧结金属材料规范
	中南大学粉末冶金研究所

	40
	GB/T 19588-2004
	纳米镍粉
	钢铁研究总院

	41
	GB/T 19589-2004
	纳米氧化锌
	中国科学院过程工程研究所等

	42
	GB/T 20251-2006
	电池用泡沫镍
	长沙力元新材料股份有限公司等

	43
	GB/T 20253-2006
	可充电电池用冲孔镀镍钢带
	深圳亚兰德金属制品有限公司等

	44
	GB/T 20507-2006
	球形氢氧化镍
	长沙矿冶研究院等

	45
	GB/T 20508-2006
	碳化钽粉
	九江有色金属冶炼厂等

	46
	GB/T 21182－2007
	硬质合金废料
	自贡科瑞德新材料有限责任公司

	47
	GB/T 23365－2009
	钴酸锂电化学性能测试  首次放电比容量及首次充放电效率测试方法
	中信国安盟固利电源技术有限公司

	48
	GB/T 23366－2009
	钴酸锂电化学性能测试  放电平台容量比率及循环寿命测试方法
	中信国安盟固利电源技术有限公司

	49
	GB/T 23369－2009
	硬质合金磁饱和（MS）测定的标准试验方法
	株洲硬质合金集团有限公司

	50
	GB/T 23370－2009
	硬质合金  压缩试验方法
	株洲硬质合金集团有限公司

	51
	GB/T 24485－2009
	碳化铌粉
	九江有色金属冶炼厂等

	粉末冶金行业标准项目

	1
	YS/T 60-2006
	硬质合金密封环毛坯
	自贡硬质合金有限责任公司

	2
	YS/T 61-2007
	高速线材轧制用硬质合金辊环
	株洲硬质合金集团有限公司

	3
	YS/T 79-2006
	硬质合金焊接刀片
	自贡硬质合金有限责任公司

	4
	YS/T 295-1994
	建材加工工具用硬质合金制品
	株洲硬质合金厂

	5
	YS/T 422-2000
	碳化铬化学分析方法（所有部分）
	中南工业大学粉末冶金研究所

	6
	YS/T 424-2000
	二硼化钛粉末化学分析方法（所有部分）
	中南工业大学粉末冶金研究所

	7
	YS/T 426-2000
	锑铍芯块化学分析方法（所有部分）
	西北稀有金属材料研究院

	8
	YS/T 453-2002
	烧结不锈钢纤维毡
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