附件2-2：
重金属分标委会审定和预审的标准项目
	序号
	项目名称
	计划号
	起草单位
	备注

	第一组

	1. 
	铜及铜合金 室温拉伸 试验方法
	国标委综合[2013]90号
20132124-T-610
	中铝洛阳铜业有限公司、广州有色金属研究院、绍兴市质量技术监督检测院、菏泽广源铜带股份有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、安徽精诚铜业股份有限公司、中铝昆明铜业有限公司、山东祥瑞铜材有限公司、山东天圆铜业有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司
	预审

	2. 
	铜及铜合金导电率涡流测试方法
	国标委综合[2013]90号
20132125-T-610
	中铝洛阳铜业有限公司、佛山市华鸿铜管有限公司、安徽鑫科新材料股份有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、安徽精诚铜业股份有限公司、中铝昆明铜业有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司
	预审

	3. 
	铜及铜合金管材超声波横波探伤方法
	计划待批
	桂林漓佳金属有限责任公司、中铝洛阳铜业有限公司、武汉泛洲中越合金有限公司
	预审

	第二组

	4. 
	粗铜
	工信厅科[2013]102号
2013-0324T-YS
	大冶有色金属有限责任公司、江西铜业股份有限公司、云南铜业股份有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、杭州富冶集团有限公司、北方铜业股份有限公司、金隆铜业有限公司等
	审定

	5. 
	阳极铜
	工信厅科[2013]102号
2013-0325T-YS
	大冶有色金属有限责任公司、云南铜业股份有限公司、江西铜业股份有限公司、北方铜业股份有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、杭州富冶集团有限公司、金隆铜业有限公司等
	审定

	6. 
	电工用铜线坯
	国标委综合[2013]90号
20132099-T-610
	江西铜业股份有限公司、云南铜业集团有限公司、江苏江润业有限公司、赣州江钨新型合金材料有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司、山东祥瑞铜材有限公司、山东亨圆铜业有限公司等
	预审

	7. 
	电工用铜线坯单位产品能源消耗限额
	计划待批
	江西铜业股份有限公司、云南铜业集团有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、江苏江润业有限公司、赣州江钨新型合金材料有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司、山东祥瑞铜材有限公司、山东亨圆铜业有限公司等
	预审

	8. 
	阴极铜加工贸易单耗标准
	署办加函[2014]9号
	中国有色金属工业标准计量质量研究所、江西铜业股份有限公司、中条山有色金属集团公司、云南铜业股份有限公司、大冶有色金属有限责任公司等
	预审

	第三组

	11
～
16
	锡铅焊料化学分析方法

第1部分：锡量的测定  碘酸钾标准滴定法

第2部分：锑量的测定  孔雀绿分光光度法和溴酸钟滴定法

第3部分：铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

第4部分：铁量的测定1，10-二氮杂菲分光光度法

第5部分：砷量的测定  砷锑钼蓝分光光度法和碘滴定法

第6部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法
	计划待批
	云南锡业股份有限公司、
北京矿冶研究总院、
北京有色金属研究总院、
昆明冶金研究院、
湖南有色金属研究院、
桂林矿产地质研究院、
广西华锡集团股份有限公司、
辽宁出入境检验检疫局、
厦门紫金技术有限公司、
国家铜铅锌质检中心、
连云港出入境检验检疫局、
天津出入境检验检疫局、
鲅鱼圈出入境检验检疫局等
	预审

	17
～
24
	锡铅焊料化学分析方法

第7部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

第8部分：锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

第9部分：铝量的测定 电热原子吸收光谱法

第10部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

第11部分：磷量的测定  结晶紫-磷钒钼杂多酸分光光度法

第12部分：硫量的测定 高频红外吸收光谱法

第13部分：锑、铋、铁、砷、铜、银、锌、铝、镉、磷、金量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

第14部分：锡、铅、锑、铋、银、铜、锌、镉和砷量的测定 光电发射光谱法
	国标委综合[2013]90号

20131053-T-610

20131054-T-610

20131055-T-610

20131056-T-610

20131057-T-610

20131058-T-610

20131059-T-610

20132132-T-610


	
	


